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1. INTRODUGAO

A biomassa lenhosa florestal tem se tornado um residuo, que vem sendo
acumulado por empresas de pequeno e grande porte.A alta producédo e a
expansdo industrial ocasionam a geracdo de grande quantidade de residuos,
podendo ser grandes poluidores.Segundo Cunha et al (2021), os impactos da alta
disponibilidade de residuos causam um acumulo e descarte ambientalmente
infundado pela a queima, gerando efeitos das emissbes de poluentes na
atmosfera.

O Brasil possui uma ampla biodiversidade floral, tendo uma extensa area de
eucalyptus sendo cultivada, se destacando como um dos maiores produtores.
Rodrigues (2021) relata que esse potencial € devido seu rapido desenvolvimento
tendo em vista a utilizacado diversificada de sua madeira, voltadas producédo de
moveis, celulose, carvao, fibras e 6leos. O género de Eucalyptus é pertencente a
divisdo angiosperma, da familia Myrtaceae, originaria da Australia (CARDOZO
2021). Segundo Silva (2019) o género inclui mais de 700 espécies, adaptadas a
praticamente todas as condig¢des climaticas.

A busca por sustentabilidade e por fontes alternativas que minimizem os
impactos ambientais vem ganhando espaco, estudos referentes a busca por
solucdes renovaveis de reaproveitamento de residuos estdo em alta nos ultimos
anos, principalmente no uso da biomassa lignoceluldsica. Panigrahi et al (2020)
relata que a varias abordagens para o pré-tratamento, como fisico, quimico,
biologico e métodos de pré-tratamento combinados tém sido extensamente
investigadas. Devido a complexidade das interagdes da matéria-prima vegetal, se
faz necessario a utilizagdo de tratamentos, visando romper os constituintes
biolégicos, celulose, lignina e hemicelulose.

O processo de moagem € uma etapa importante no processo de obtengao
de novos materiais, facilitando as interagdes entre a matriz principal e os
componentes anatémicos, obtendo diferentes precursores. O moinho de bolas é
um equipamento na preparagao de moagem de amostras, levando ao aumento
da area superficial, modificando as propriedades estruturais e melhorando a sua
resisténcia mecanica, tornando um material muito utilizado para reforco de
compdositos, como revestimentos e na produgdo de filmes. O objetivo deste
estudo é analisar o quanto as condi¢des de moagem como pré-tratamento da
biomassa da casca de Eucalyptus no moinho de bolas em meio seco é
satisfatoria.
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2. METODOLOGIA

Para o experimento foi utilizado a casca do género de Eucalyptus, cedida
pela empresa do Porto de Pelotas. Os materiais passaram por um
acondicionamento prévio, as cascas foram separadas manualmente, em seguida
passadas em maquina forrageira para a diminuicdo dos comprimentos da
mesma, apos, passado por uma sequéncia de peneiras granulométricas, sendo
posteriormente peneirado em granulometria de 40, 45 e 60 mesh. Os materiais
retidos na peneira de 60 mesh foram os utilizados nas analises, um in natura e
outro com tratamento, e posteriormente moidos em moinho de bolas a seco.

O pré-tratamento foi feito em moinho de bolas, modelo CHIAROTTI, uma
analise in natura e outra com acida sulfurico 1,2 ml, ambos feitos com 20 h. de
moagem, 0s seguintes parametros foram pesados e passados por uma sequéncia
de peneiras granulométricas de 40 a 325 mesh e analisados no microscopio
optico digital DM4, verificando suas estruturas anatémicas pré e pos moagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSAO

O pré-tratamento por moinho de bolas apresentou altos rendimentos da
matéria-prima, operando na diminuigdo da amostra. Os parametros envolvidos na
moagem foram satisfatorios em 20 h. de moagem.

O pré-tratamento fisico com a amostra in natura de 15g (A), obteve
rendimento 0,338g na granulometria de 80 mesh (B) e 0,893g de rendimento na
granulometria de 200 mesh (C). Segundo Cavalheiro (2016) pode se ter uma
melhora do aproveitamento e removendo impurezas. Portanto, sdo necessarios
diferentes processos de beneficiamento da biomassa, como a segregagao de
granulometrias e moagem. Na Figura 1 pode-se observar as anadlises de
microscopia, para a casca de eucalyptus, em diferentes granulometrias.

Figura 1. Casca Eucalyptus a) in natura b) #80 e c) #325

Os efeitos de trituragdo incluem alteragées no grau de polimerizagéo e
porosidade. Souza et al (2020) relata que o tamanho final da particula depende
principalmente das condigdes e da intensidade da moagem. Nesse contexto,
acredita-se que a moagem no tempo de 20 h. foi significativa para reduc¢ao da
biomassa lenhosa.

No pré tratamento quimico com acido sulfarico 1,2 ml para amostra de 15 g
(A) obteve rendimento de 0,588g na granulometria de 80 mesh (B) e 0,75g na
granulometria de 200 mesh (C). Rocha et al (2019) expuseram sobre a relevancia
da etapa de pré-tratamento, que gera um aumento na interagao das particulas e,
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consequentemente, obtém-se maior sedimentacao na producao de novos

materiais (Figura 2).

Figura 2. casca de Eucalyptus a) pré tratamento com acido sulfurico 1,2 ml
b) #80 e c) #325

O rendimento do pré-tratamento em meio acido obteve diferencas
significativas. No tratamento acido, alcangou o maior rendimento (6,943g ), na
granulometria de #140, na amostra de in natura o maior rendimento (3,110g ) foi
na granulometria de #325. Paula et. al (2014) destacam a importancia do
tratamento de moagem na preparagao e homogenizagao das amostras. Na figura
3 pode-se observar a distribuicdo granulométrica das duas amostras do estudo.
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Figura 3. Distribuigdo granulométrica

4. CONCLUSOES

A biomassa lignocelulésica surge como grande potencial para ser uma
alternativa promissora no uso de novos materiais sustentaveis. Porém, a estrutura
e caracteristica da matéria-prima devem ser passadas pela metodologia da
moagem, uma etapa chave nas mudangas na caracteristicas primarias da

biomassa lenhosa.
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